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填充用泡沫轻质混凝土应用技术规程

1 范围

本标准规定了填充用泡沫轻质混凝土的术语和定义、技术要求、设计、施工、质量检验与验收。
本标准适用于在公路、隧道、桥梁、地下等工程中用作填充的泡沫轻质混凝土(代号为FLC)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB8076 混凝土外加剂

GB/T17431.1 轻集料及其试验方法 第1部分:轻集料

GB/T17643 土工合成材料 聚乙烯土工膜

GB/T17688 土工合成材料 聚氯乙烯土工膜

GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T20491 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

GB/T21371 用于水泥中的工业副产石膏

CECS249 现浇泡沫轻质土技术规程

DB31/T894.2 再生砂粉应用技术规程 第2部分:再生粉预拌混凝土

JGJ63 混凝土用水标准

JG244 混凝土试验用搅拌机

JG/T266 泡沫混凝土

JC/T2199 泡沫混凝土用泡沫剂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
填充用泡沫轻质混凝土 fillingfoamlightweightconcrete
用物理方法将泡沫剂水溶液制备成泡沫,再将泡沫加入到由水泥基胶凝材料、轻集料、掺合料、外加

剂和水制成的料浆中,经混合搅拌、浇注成型、养护而成的一种适用于填充工程用的泡沫轻质混凝土。

3.2
沉降距 sedimentationdistance
泡沫柱在单位时间内沉陷的距离。

3.3
弯沉 deflection
路面在垂直荷载作用下,产生的垂直变形。
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