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前　　言

　　合金镀层（ＨＡ）钢管及管件是经预处理的钢管及管件，在一定的温度和时间条件下，“ＨＡ防锈合

金镀液”与金属基体表面经化学反应并渗透金属基体表面后，内外表面形成 ＨＡ合金镀层而成，具有强

度高、力学性能好、耐腐蚀、耐磨、耐高温、粗糙度低、光亮度高、无毒、长期使用无污染等优点。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由上海飞驰高科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人：徐兆、钱乐中、陈森林、孔繁松。
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合金镀层（犎犃）钢管及管件

１　范围

本标准规定了合金镀层（ＨＡ）钢管及管件（简称镀层钢管及管件）的标记、要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于输送冷热水、饮用净水、消防给水、燃气、压缩空气、油和蒸汽等流体或其他用途的合

金镀层（ＨＡ）钢管及管件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４１　金属管液压试验方法

ＧＢ／Ｔ２１０２—１９８８　钢管的验收、包装、标志和质量证明书

ＧＢ／Ｔ３０９１　低压流体输送用焊接钢管

ＧＢ／Ｔ３２８７　可锻铸铁管路连接件

ＧＢ／Ｔ５２７０—１９８５　金属基体上的金属覆盖层电沉积层和化学沉积层附着强度试验方法

ＧＢ／Ｔ８１６３　输送流体用无缝钢管

ＧＢ／Ｔ９１２４　钢制管法兰　技术条件

ＧＢ／Ｔ９７１１　石油天然气工业　输送钢管交货技术条件

ＧＢ／Ｔ９７９０　金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验

ＧＢ／Ｔ１０１２５　人造气氛腐蚀试验　盐雾试验

ＧＢ／Ｔ１２４４４　金属磨损试验方法

ＧＢ／Ｔ１２４５９　钢制对焊无缝管件

ＧＢ／Ｔ１２６１１　金属零（部）件镀覆前质量控制技术要求

ＧＢ／Ｔ１３４０１　钢板制对焊管件

ＧＢ／Ｔ１７１８５　钢制法兰管件

ＧＢ／Ｔ１７２１９　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ＣＢ／Ｔ３７６４　金属镀层和化学覆盖层厚度系列及质量要求

ＣＪ／Ｔ１５６　沟槽式管接头

ＳＹ／Ｔ０５１０　钢制对焊管件

ＳＹ／Ｔ５０３７　低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管

ＳＹ／Ｔ５２５７　油气输送用钢制弯管

ＱＢ／Ｔ３８１４　轻工产品金属镀层和化学处理层的外观质量测试方法

ＱＢ／Ｔ３８３４　轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法　磁性法

３　标记

３．１　管体标记由 ＨＡ合金镀层代号、使用条件代号、卫生级别、使用压力等级、公称通径组成。
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